
 

 

H O L Z  I S T  U N S R E  W E L T  

Stand: Jänner 2013 – Irrtum, Druck- u. Satzfehler vorbehalten. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Frischeis-Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

QUALITÄTSBESCHREIBUNG 
KAINDL HOLZFURNIER 

 
 

 

 
 
  
 

Qualität Beschreibung 
 

Qualität 1 A Furniere der Güteklasse "A" nach Kundenwunsch sortiert: 

1. Fries: schlicht - Streifer 

2. Figur: Blume - Flader 

3. Anschnitte: halbe Figur - halbe Blume - halber Flader 

4. Stamm: mind. 6 Platten vom selben Stamm bzw. Stammseite, jeder Stamm einzeln verpackt, 
Stammabwicklung auch in Fries (echter Rift) möglich. 

Blattbreite: Produktion mit fixen Breitenvorgaben, erstes und letztes Blatt ausgenommen, Toleranz 
± 2 mm. 

Qualität A Frontfurnier in verschiedenen Strukturen (Fries, Anschnitte, Flader), weitgehend sauber bzw. nur 
mit in Frontfurnier üblichen Merkmalen des Holzes. Keine Restblätter. 

Qualität B Homogen in der Farbe, verschiedene Strukturen, kann als Sichtseite für Korpusse oder als 
Rückseite bei Frontplatten eingesetzt werden, geringe natürliche Merkmale des Holzes, auch 
strukturähnliche Restblätter. 

Qualität C Furnier mit allen natürlichen Merkmalen (kleine Äste, Spiegel usw.), jedoch ohne offenen Fehler. 
Restblätter mit großen Farbunterschieden. 

Fügebild Brettcharakter 
 

N/N – Natur 
Mix 

Fries und Fladersortierungen inkl. markanter Holzmerkmale 

S/S Struktur Sortierung Blume/Figur, abgemischt mit halben Blumen/Figurpaketen 

E/E - Elegant Sortierung schlicht, Friese gemischt mit feinen Anschnittpaketen 


